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Preambulo

A presente Norma Europeia foi elaborada pelo Comité Técnico CEN/TC 155 “Sistemas de tubagens e
condutas de plastico”, cujo secretariado é assegurado pelo NNI.

Esta Norma Europeia deve receber o estatuto de norma nacional, ou por publicagdo de um texto idéntico em
lingua portuguesa ou por adopgdo, o mais tardar até Julho de 2000, e qualquer norma nacional divergente
deve ser anulada o mais tardar até Janeiro de 2002.

Esta Norma Europeia foi elaborada no ambito dum mandato atribuido ao CEN pela Comissdo da Unido
Europeia e a Associacdo Europeia de Comeércio Livre, suportando requisitos essenciais da(s) Directiva(s) da
UE.

De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, sdo obrigados a implementar esta Norma
Europeia, os Organismos Nacionais de Normalizacio dos seguintes paises: Alemanha, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Espanha, Finlandia, Franca, Grécia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Paises
Baixos, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Suécia e Suica.

Esta Norma constitui uma Parte duma Norma de Sistema para sistemas de tubagens de plastico num dado
material para uma aplicacéo especifica. Existem bastantes Normas de Sistema.

As Normas de Sistema séo baseadas nos resultados do trabalho realizado pelo ISO/TC 138 “Plastics pipes,
fittings and valves for the transport of fluids”, que é um Comité Técnico da Organizacdo Internacional de
Normalizacdo (1SO).

Sdo apoiadas por diferentes normas sobre métodos de ensaio as quais sdo feitas referéncias na Norma de
Sistema.

As Normas de Sistema estdo harmonizadas com as normas gerais sobre requisitos funcionais e praticas de
instalacdo recomendadas.

A EN 1453 sob o titulo geral “Sistemas de tubagens de plastico de tubos de parede estruturada para esgoto
111

(temperatura baixa e elevada) no interior do edificio — Policloreto de vinilo ndo plastificado (PVC-U)™”,
consiste nas seguintes partes:
- Parte 1: Requisitos para tubos e sistema (a presente norma);

- Parte 2: Guia para verificacdo da conformidade (em preparacéo);

Esta parte da EN 1453 inclui o seguinte:
- Anexo A (normativo): Utilizacdo de material ndo virgem
- Bibliografia

A data da publicagio desta norma, as Normas de Sistema para sistemas de tubagens, no interior de edificios,
de PVC-U e noutros materiais plasticos, sdo as seguintes:

! A EN 1453 n#o cobre a recomendacéo prética para instalagdo. Uma prética recomendada para instalacéo esta descrita
na Pré-Norma Europeia: Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the
building structure — Thermoplastics — Recommended practice for installation (em preparacéo).
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EN 1329

EN 1451

EN 1455

EN 1519

EN 1565

EN 1566

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the
building structure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the
building structure — Polypropylene (PP)

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the
building structure — Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the
building structure — Polyethylene (PE)

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the
building structure — Styrene copolymer blends (SAN + PVC)

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the
building structure — Chlorinated poly(vinyl chloride) (PCV-C)
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1 Objectivo e campo de aplicagéo

Esta Norma especifica os requisitos para tubos e sistema fabricados de policloreto de vinilo ndo plastificado
(PVC-U) com tubos de parede estruturada destinados a serem utilizados para esgoto (a temperatura baixa e
elevada) no interior de edificios (com marcagéo “B”).

Especifica também os pardmetros de ensaio para os métodos de ensaio referidos nesta Norma.

Cobre tubos com uma camada exterior e interior lisas que estdo ligadas por meio de espuma de PVC-U ou
nervuras de PVC-U compacto. Os tubos em espuma e em espiral de PVC-U ndo estdo cobertos por esta
Norma.

Esta Norma cobre uma gama de dimensdes de tubos e faz recomendacdes no que se refere as cores.

NOTA 1: E da responsabilidade do comprador e do projectista fazer as seleccdes adequadas destes dados, tendo em conta 0s
requisitos especificos, a legislagdo nacional respectiva e as praticas ou cédigos de instalagéo.

Esta Norma aplica-se a tubos de PVC-U, as suas unifes, bem como as unides com outros componentes
noutros materiais plasticos, (com marcagdo “B” e “BD”) destinados a serem utilizados para:

a) Tubagens para esgoto domestico (a temperatura baixa e elevada);
b) Tubagens de ventilagdo associada a a);
c) Tubagens para aguas pluviais no interior do edificio.

Esta Norma aplica-se aos tubos com marcacdo “B”, destinados a utilizacdo acima do solo no interior do
edificio.
NOTA 2: Os acessorios de acordo com a EN 1329-1 sdo normalmente utilizados com os tubos conformes com esta Norma. Os

componentes de acordo com outras normas sobre sistemas de tubagens de plastico podem ser usados para os tubos de acordo com
esta Norma, desde que satisfacam os requisitos dimensionais das unides e 0s requisitos funcionais.

NOTA 3: Para uma aplicagéo exterior, acima do solo, os requisitos adicionais que dependem do clima devem ser acordados entre o
fabricante e o utilizador.

NOTA 4: Esta Norma ndo inclui qualquer requisito relativo ao fogo. Alguns paises podem requerer requisitos adicionais baseados
em legislagdes nacionais.

2 Referéncias normativas

A presente Norma incorpora por referéncias datadas ou ndo datadas, disposicdes de outras publicagdes. Estas
referéncias normativas sdo citadas nos locais apropriados do texto e as publicacGes encontram-se a seguir
enumeradas.

Para as referéncias datadas, as emendas ou revisdes posteriores duma qualquer destas publicacdes, s se
aplicam a esta Norma quando nela incorporadas por emenda ou revisao.

Para as referéncias ndo datadas aplica-se a Gltima edicéo da publicacéo referida.
EN 580 Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Test
method for the resistance to dichloromethane at a specified temperature (DCMT)

EN 681-1 Elastomeric seals — Material requirements for pipe joint seals used in water and
drainage applications — Part 1: Vulcanized rubber

prEN 681-2 Elastomeric seals — Material requirements for pipe joint seals used in water and
drainage applications — Part 2: Thermoplastics elastomers
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EN 727

EN 743:1994

EN 744:1995

EN 922

EN 1053

EN 1054

EN 1055:1996

EN 1329-1

EN 1411:1996

EN 1905

EN 10204:1991

prEN 1SO 3126

I1SO 472:1988

1SO 1043-1:1997

ISO 1183:1987

Plastics piping and ducting systems — Thermoplastics pipes and fittings —
Determination of Vicat softening temperature (VST)

Plastics pipes and ducting systems — Thermoplastics pipes - Determination of the
longitudinal reversion

Plastics pipes and ducting systems — Thermoplastics pipes — Test method for
resistance to external blows by the round-the-clock method

Plastics pipes and ducting systems — Pipes and fittings of unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) — Specimen preparation for determination of the viscosity
number and calculation of the K-value

Plastics piping systems — Thermoplastics piping systems for non-pressure
applications — Test method for watertightness

Plastics piping systems — Thermoplastics piping systems for soil and waste
discharge — Test method for airtightness of joints

Plastics piping systems — Thermoplastics piping systems for soil and waste
discharge — Test method for resistance to elevated temperature cycling

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
within the building structure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part
1: Requirements for pipes and the system

Plastics piping and ducting systems — Thermoplastics pipes — Determination of
resistance to external blows by the staircase method

Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes, fittings
and material — Method for assessment of the PVC content based on total chlorine
content

Metallic products — Types of inspection documents

Plastics piping systems — Plastics components - Measurement and determination of
dimensions (revision of prEN 496:1991 and ISO 3126:1974) (ISO/DIS 3126:1999)

Plastics — Vocabulary

Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their
special characteristics

Plastics — Methods for determining the density and relative density of non-cellular
plastics

3 Defini¢des, simbolos e abreviaturas

Para os fins da presente Norma séo validas as seguintes defini¢Ges, simbolos e abreviaturas:

3.1 Definicdes

Além das definicOes abaixo referidas, aplicam-se também defini¢des da 1ISO 472:1988 e ISO 1043-1:1997.

3.1.1 cddigo de zonas de aplicagdo
Um codigo utilizado na marcagdo de tubos e acessorios para indicar as zonas de aplicacdo as quais sdo
destinados, como se segue:
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B: cddigo para as zonas de aplicacdo dos componentes destinados a serem utilizados acima do solo no
interior do edificio.

NOTA: Outras zonas de aplicacdo de codigo BD, U e D ndo cobertas por esta Norma estdo definidas algures, por exemplo na
EN 1329-1 e EN 1401-1.

3.1.2 tubo de parede estruturada
Tubo cuja estrutura é baseada numa camada interior e exterior lisa de P\VC-U compacto ligadas entre si por
PVC-U espumado ou por nervuras de PVC-U compacto.

3.1.3 Dimensao nominal

3.1.3.1 dimens&o nominal DN
Designacdo numérica da dimensdo diferente dum componente designado pela sua rosca, que €
aproximadamente igual a dimensdo de fabrico, em milimetros (mm).

3.1.3.2 dimensdo nominal DN/OD
Dimensdo nominal relativa ao diametro exterior.

3.1.4 didmetro exterior nominal (d,)
O didmetro exterior especificado, em milimetros, atribuido a uma dimensdo nominal DN/OD.

3.1.5 didmetro exterior (de)
O valor da medida do didmetro exterior na sua secgao recta em qualquer ponto do tubo ou do terminal macho
dum acessério, arredondado por excesso a 0,1 mm.

3.1.6 diametro exterior médio (dem)
O valor da medida da circunferéncia externa do tubo ou do terminal macho dum acessério em qualquer

seccdo recta, dividida por = (= 3,142), arredondado a 0,1 mm por excesso.

3.1.7 diametro interior médio da embocadura (dsm)
A média aritmética dum determinado nimero de medi¢Bes da mesma seccdo recta da embocadura.

3.1.8 ovalizacéo
A diferenca entre os didmetros exteriores maximos e minimos medidos na mesma sec¢do recta do
componente.

3.1.9 espessura de parede (e)
O valor da medida da espessura de parede em qualquer ponto da circunferéncia dum componente.
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3.1.10 espessura média de parede (em)

A média aritmética dum certo nimero de medicGes da espessura de parede, espacados regularmente sobre a
circunferéncia e na mesma sec¢ao recta do componente, incluindo os valores minimo e maximo de espessura
de parede medidos nessa sec¢éo recta.

3.1.11 espessura de parede da camada interior (e,)
Espessura em qualquer ponto da parede inferior, entre a parte alveolar ou a parte espumada e a superficie
interior do tubo.

3.2 Simbolos

A comprimento da cAmara

C  profundidade da zona de estanquidade
d.  didmetro exterior (em qualquer ponto)
dem didmetro exterior médio

d, diametro exterior nominal

d;  didmetro interior da embocadura

dsn  diametro interior médio da embocadura
e espessura de parede (em qualquer ponto)
em  espessura média de parede

e,  espessura de parede da embocadura

es  espessura de parede na zona da cavidade do anel
e,  espessura de parede da camada interior
L, comprimento da embocadura

I comprimento Gtil do tubo

3.3 Abreviaturas

DN dimensdo nominal

DN/OD dimensdo nominal relativa ao didmetro exterior
PVC-U policloreto de vinilo ndo plastificado

TIR percentagem de impacto real

4 Material

4.1 Matéria-prima

A matéria-prima deve ser de PVC-U, a qual s&o adicionados os aditivos necessarios para facilitar a producéo
de tubos de acordo com 0s requisitos desta Norma.

Quando calculado na base duma formulacdo conhecida ou determinada de acordo com a EN 1905, o teor de
PVC deve ser, pelo menos, 80 % em massa para tubos.
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Para a camada intermédia de tubos espumados, quando o carbonato de calcio (CaCOs) é utilizado como
carga, o teor de PVC deve ser, pelo menos, 60 % em massa. Nestes casos o teor de PVC mais o carbonato de
calcio deve ser, pelo menos, 85 % em massa e o tipo de CaCOj3 deve ser especificado pela amostra do ensaio
tipo. O mesmo tipo e quantidade de CaCO; deve ser utilizado na producéo posterior.

4.2 Utilizacé@o de material ndo virgem

Os requisitos para a utilizacdo de material ndo virgem sdo apresentados no Anexo A.

4.3 Meios de reten¢do dos anéis de estanquidade

Os meios de retencdo dos anéis de estanquidade podem ser feitos de polimeros diferentes de PVC-U, devem
providenciar as unifes conforme os requisitos dados no Quadro 12.

5 Caracteristicas Gerais

5.1 Aspecto

Quando séo examinados sem amplia¢do aplicam-se os seguintes requisitos: as superficies internas e externas
dos tubos devem estar lisas, limpas e isentas de ranhuras, bolhas, impurezas, poros ou outras imperfei¢des da
superficie de forma a impedir o desempenho dos tubos com esta Norma.

Cada extremidade de um tubo deve apresentar um corte limpo e perpendicular ao seu eixo.

5.2 Cor

A cor recomendada para a parede exterior dos tubos € o cinzento.

6 Caracteristicas Geomeétricas

6.1 Generalidades
Todas as dimensdes devem ser medidas de acordo com o prEN 1SO 3126.

Em caso de litigio, a temperatura de referencia para medi¢des dimensionais deve ser (23 + 2) °C.

NOTA: As figuras sdo apenas diagramas esquematicos para indicar as dimensdes relevantes. Nao representam necessariamente 0s
componentes manufacturados.

6.2 Dimens6es dos tubos

6.2.1 Diametro exterior
O diametro exterior médio, d.n, deve estar conforme o Quadro 1.
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Quadro 1 — Diametro exterior médio

Dimensdes em milimetros

Diametro nominal Diametro exterior Diametro exterior médio
nominal

DN/OD dn dem,min dem,max
32 32 32,0 32,2
40 40 40,0 40,2
50 50 50,0 50,2
63 63 63,0 63,2
75 75 75,0 75,3
80 80 80,0 80,3
82 82 82,0 82,3
90 90 90,0 90,3
100 100 100,0 100,3
110 110 110,0 110,3
125 125 125,0 125,3
140 140 140,0 140,4
160 160 160,0 160,4
180 180 180,0 180,4
200 200 200,0 200,5
250 250 250,0 250,5
315 315 315,0 315,6

6.2.2 Ovalizacéo
A ovalizacdo medida directamente ap6s a produgdo deve ser inferior ou igual a 0,024 d.,.

6.2.3 Comprimento efectivo dos tubos

O comprimento efectivo (comprimento Gtil) dum tubo, I, deve ser pelo menos igual ao especificado pelo
fabricante, quando medido como se indica na Figura 1.
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2T TTT

L

Figura 1 — Comprimento efectivo dos tubos

6.2.4 Chanfro

Se é feito um chanfro, o angulo do chanfro deve estar compreendido entre 15° e 45° em relag¢do ao eixo do
tubo. A espessura de parede restante na extremidade do tubo deve ser pelo menos % de emin.

6.2.5 Espessura de parede

6.2.5.1 A espessura total de parede, e, deve estar conforme o Quadro 2. E permitida uma espessura total de
parede, num ponto qualquer, superior a 1,2 en,, desde que o valor médio, ey, seja inferior ou igual ao valor
de emmax €specificado.

A espessura da camada espumada deve representar, no maximo, 90 % da espessura total de parede em todo
0 perimetro.

A espessura da camada alveolar deve representar, no maximo, 80 % da espessura total de parede em todo o
perimetro.
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Quadro 2 — Espessura total de parede

Dimensdes em milimetros

Dimensdo nominal Diametro exterior Espessura de parede
nominal
DN/OD dn Emin €m,max
32 32 3,0 3,5
40 40 3,0 3,5
50 50 3,0 3,5
63 63 3,0 3,5
75 75 3,0 3,5
80 80 3,0 3,5
82 82 3,0 3,5
90 90 3,0 3,5
100 100 3,0 3,5
110 110 3,2 3,8
125 125 3,2 3,8
140 140 3,2 3,8
160 160 3,2 3,8
180 180 3,6 4,2
200 200 3,9 4,5
250 250 4,9 5,6
315 315 6,2 7,1

6.2.5.2 A espessura de parede da camada interior (espessura de parede da camada em contacto com a agua),
e4, deve estar conforme o Quadro 3 (veja-se Figura 2).
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Quadro 3 — Espessura de parede da camada interior
Dimensfes em milimetros
Dimensao nominal Diametro exterior Espessura minima de parede da camada interior
nominal
€4,min
DN/OD d, Tubo alveolar Tubos espumados
32 32 — 0,2
40 40 — 0,2
50 50 — 0,2
63 63 — 0,2
75 75 — 0,2
80 80 L 0,2
82 82 — 0,2
90 90 — 0,2
100 100 er 0,2
110 110 0,4 0,2
125 125 0,4 0,2
140 140 0,4 0,2
160 160 0,5 0,2
180 180 0,5 0,2
200 200 0,6 0,2
250 250 0,7 0,2
315 315 0,8 0,2

Figura 2 — Exemplo de paredes de tubo em corte transversal
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6.3 Dimensao das embocaduras

6.3.1 Pontos de medicéo

Os pontos de medicdo das dimensfes das embocaduras para colar e das embocaduras com anel de
estanquidade séo apresentados na Figura 3.

[) L]

4 LA

&
—_

i 777777 {7///////////7/
W Ly
Legenda
A comprimento da cAmara e  espessura de parede (em qualquer ponto)
C profundidade da zona de estanquidade e,  espessura de parede da embocadura
dn didmetro exterior nominal es espessura de parede da zona da cavidade do anel
ds diametro interior da embocadura L, comprimento da embocadura

Figura 3 — Locais de medicdo da embocadura e exemplo de tipo de embocaduras
6.3.2 Espessura de parede
6.3.2.1 Embocadura para colar

As espessuras de parede e e e, da embocadura com unido para colar (veja-se Figura 3) devem estar
conformes com o Quadro 4.
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Quadro 4 — Espessura de parede para embocaduras para colar
Dimensfes em milimetros
Dimensdo nominal Diametro exterior Espessura de parede Espessura de parede da
DN/OD nominal embocadura
(e2=0,75¢)
dn €min e2,min
32 32 3,0 2,3
40 40 3,0 2,3
50 50 3,0 2,3
63 63 3,0 2,3
75 75 3,0 2,3
80 80 3,0 2,3
82 82 3,0 2,3
90 90 3,0 2,3
100 100 3.0 2,3
110 110 3,2 24
125 125 3,2 2,4
140 140 3,2 2,4
160 160 3,2 24
180 180 3,6 2,7
200 200 39 2,9
250 250 4,9 3,7
315 315 6,2 4,7

6.3.2.2. Embocadura com anel de estanquidade

A espessura de parede e, e, e e; da unido com anel de estanquidade (veja-se Figura 3) deve estar conforme o
Quadro 5.
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Quadro 5 — Espessura de parede para embocaduras com anel de estanquidade

Dimensdes em milimetros

Dimensdo nominal | Didmetro exterior Espessura de Espessura de Espessura de
DN/OD nominal parede parede da parede na
embocadura cavidade do anel
de estanquidade
(e2=0,9¢) (e3=0,75¢)

dn min €2,min €3,min
32 32 3,0 2,7 2,3
40 40 3,0 2,7 2,3
50 50 3,0 2,7 2,3
63 63 3,0 2,7 2,3
75 75 3,0 2,7 2,3
80 80 3,0 2,7 2,3
82 82 3,0 2,7 2,3
90 90 3,0 2,7 2,3
100 100 3,0 2,7 2,3
110 110 3,2 2,9 2,4
125 125 3,2 2,9 2,4
140 140 3,2 2,9 2,4
160 160 3,2 2,9 2,4
180 180 3,6 3,2 2,7
200 200 3,9 35 2,9
250 250 4,9 4,5 3,7
315 315 6,2 5,6 4,7

6.3.3 Didmetros e comprimentos

6.3.3.1 Embocaduras para colar

Os diametros e comprimentos das embocaduras para colar devem estar conformes com o Quadro 6 (veja-se
Figura 4).
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v | 3
Figura 4 — Dimensdes das embocaduras para colar
Quadro 6 — Didmetros e comprimentos de embocaduras para colagem
Dimensbes em milimetros
Diametro Diametro Nominal Diametro médio interior da Comprimento da
Nominal Exterior embocadura embocadura
DN/OD
d” dsm,min dsm,max Lz,min
32 32 32,1 32,4 22
40 40 40,1 40,4 26
50 50 50,1 50,4 30
63 63 63,1 63,4 36
75 75 75,2 75,5 40
80 80 80,2 80,5 42
82 82 82,2 82,5 43
90 90 90,2 90,5 46
100 100 100,2 100,5 46
110 110 110,2 110,6 48
125 125 125,2 125,7 51
140 140 140,3 140,8 54
160 160 160,3 160,8 58
180 180 180,3 180,8 60
200 200 200,4 200,9 60
250 250 250,4 250,9 60
315 315 3155 316,0 60
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6.3.3.2 Embocaduras com anel de estanquidade

O diametro e as dimensdes da embocadura tipo S (tipo pequena), tipo M (tipo média) e tipo L (tipo longa)
devem estar conformes com o Quadro 7 (veja-se Figura 5).

Na Figura 6 apresentam-se os desenhos tipicos para a cavidade do anel de estanquidade.

C A
)
7 [y
KLV 224
(LI D\ S

Figura 5 — Dimens6es basicas da embocadura com anel de estanquidade em elastémero

Figura 6 — Concepc0es tipicas da cavidade do anel para embocaduras com anel de estanquidade em
elastomero
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Quadro 7 — Didmetros e comprimentos para embocaduras com anel de estanquidade

Dimensdes em milimetros

Diémetro Diametro Comprimento da embocadura
Nominal interior
médio da Tipo S Tipo M Tipo L
embocadura

DN/OD dn Amin Cmax Amin Cmalx Amin
32 32,3 16 18 24 18 65
40 40,3 18 18 26 18 65
50 50,3 20 18 28 18 65
63 63,3 22 20 31 20 65
75 75,4 25 20 33 20 65
80 80,4 26 21 34 21 65
82 82,4 26 21 34 21 65
90 90,4 28 22 36 22 65
100 100,4 30 22 38 22 65
110 110,4 32 26 40 26 65
125 125,4 35 26 43 26 65
140 140,5 38 26 46 26 65
160 160,5 42 32 50 32 65
180 180,5 46 36 54 36 65
200 200,6 50 40 58 40 65

Quando os anéis de estanquidade estdo firmemente fixos a medicdo dos valores de A e de C deve ser
realizada no ponto efectivo de estanquidade (veja-se Figura 7) conforme especificado pelo fabricante. Este
ponto deve assegurar uma estanquidade total.

Figura 7: Exemplo de medicéo do ponto efectivo de estanquidade
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7 Caracteristicas mecanicas

7.1 Caracteristicas gerais

Quando ensaiado de acordo com o método de ensaio especificado no Quadro 8, utilizando os parametros

indicados, o tubo deve ter caracteristicas mecanicas conforme os requisitos indicados nesse quadro.

Quadro 8 - Caracteristicas mecanicas gerais

Caracteristicas Requisitos Parametros de ensaio Método de ensaio
Resisténcia a0 | TIR<10% | Tipo de percutor EN 744:1995
choque (Método d, <110 mm d25
Round-the-clock) d, > 110 mm d 90

Massa do percutor

Altura de queda do percutor
Meio de condicionamento
Temperatura de
condicionamento e de
ensaio”

veja-se Quadro 9
veja-se Quadro 9
agua

0°C

U Se o fabricante escolher utilizar um ensaio indirecto, a temperatura preferencial é (23 + 2) °C

Quadro 9 — Valores para as alturas de queda e massas para o ensaio de choque

(Método Round-the-clock)

Dimensdes em milimetros

Dimensdo nominal Diametro exterior Massa do percutor Altura de queda do
DN/OD nominal percutor
d, kg
32 32 0,25 500
40 40 0,25 500
50 50 0,25 500
63 63 0,25 1000
75 75 0,25 1500
80 80 0,25 1500
82 82 0,25 1500
90 90 0,25 2000
100 100 0,35 2000
110 110 0,35 2000
125 125 0,5 2000
140 140 0,5 2000
160 160 0,75 2000
180 180 0,75 2000
200 200 1,0 2000
250 250 1,6 2000
315 315 2,5 2000




NP
EN 1453-1
2004

p. 24 de 31

7.2 Requisistos adicionais

Os tubos para serem utilizados em zonas onde a instalacdo € geralmente realizada a uma temperatura inferior
a—10 °C, devem estar conformes os requisitos do ensaio de choque (Método “stair-case™) como especificado
no Quadro 10.

Os tubos conformes com estes requisitos devem ser marcados de acordo com o Quadro 13.

Quadro 10 - Caracteristicas mecanicas adicionais

Caracteristicas Requisitos Parametros de ensaio Meétodo de ensaio
Resisténciaao |H50>1m Temperatura de 0°C EN 1411:1996
choque condicionamento e de
(Método stair- | Max. 1 rotura | ensaio
case) abaixo de 0,5 m | Tipo de percutor d 90

Massa do percutor para:
32 mm < d,<40 mm 1,25 kg
50 mm < d,< 63 mm 2,00 kg
75 mm < d, < 82 mm 2,50 kg
90 mm <d,< 100 mm | 3,20 kg
d, =110 mm 4,00 kg
d, =125 mm 5,00 kg
d, =140 mm 6,30 kg
d, =160 mm 8,00 kg
d, =180 mm 8,00 kg
d, =200 mm 10,00 kg
d, > 250 mm 12,50 kg

8 Caracteristicas fisicas

Quando ensaiados de acordo com os métodos de ensaio especificados no Quadro 11, utilizando os
parametros ai indicados, os tubos devem ter as caracteristicas fisicas conforme os requisitos ai especificados.

Quadro 11 - Caracteristicas fisicas

Caracteristicas Requisitos Parametros de ensaio Método de ensaio
Temperatura de |>79°C Devem estar conformes a EN 727 | EN 727
amolecimento
Vicat (VST)?

Deformacéo <5% Temperatura 150°C Método A da
longitudinal As camadas interior | Tempo de imersdo |15 min EN 743:1994
e exterior do tubo (liquido)
ndo devem ou?
apresentar qualquer | Temperatura 150 °C Método B da
bolha ou fissura Tempo de imersdo |30 min EN 743:1994 (ar)
Resisténcia  ao|Sem ataque em | Temperatura 15°C EN 580
diclorometano a|qualquer ponto da|Tempo de imersdo |30 min
uma temperatura | superficie do provete
especificada
1) Este requisito apenas se aplica ao material da camada interna do tubo. Podera ser necessério realizar este ensaio num
provete moldado ou extrudido separadamente.
2) Em caso de litigio o método A da EN 743:1994 deve ser o de referéncia.
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9 Requisitos de desempenho

Quando ensaiados de acordo com os métodos de ensaio especificados no Quadro 12, utilizando os
pardmetros indicados, as uniBes e o sistema devem ter as caracteristicas conforme o0s requisitos ai
especificados.

Quadro 12 - Requisitos de aptiddo ao uso do sistema

Caracteristicas Requisitos Parametros de ensaio Método de ensaio
Estanquidade a 4gua | Sem fuga Deve estar conforme a|EN 1053
EN 1053
Estanquidade ao ar Sem fuga Deve estar conforme a|EN 1054
EN 1054
Ciclo de temperatura|Sem fuga antes e|Deve estar conforme a|EN 1055:1996
elevada depois do ensaio EN 1055:1996 Montagem a)
Flecha para: (Figura 1 e/ou 3 da
DN <50: <3 mm EN 1055:1996)
DN > 50: 0,05 d, mm

10 Aneis de estanquidade

10.1 Os anéis de estanquidade ndo devem prejudicar as propriedades dos tubos e ndo devem causar falhas na
montagem dos ensaios definidos no Quadro 12.

10.2 Os materiais dos anéis de estanquidade devem estar conformes a EN 681-1 ou o prEN 681-2, conforme
aplicavel.

11 Colas

As colas devem ser do tipo solvente e devem ser especificadas pelo fabricante dos tubos ou podem estar
cobertas por um acordo técnico emitido por terceiros.

As colas ndo devem prejudicar as propriedades dos tubos nem provocar falhas na montagem dos ensaios
definidos no Quadro 12.

12 Marcacao
12.1 Generalidades

12.1.1 Os elementos da marcacdo devem ser impressos ou gravados directamente sobre o tubo de forma que
ap0s armazenagem, exposicao a intempéries, manuseamento e instalacdo, a legibilidade seja mantida durante
a sua utilizacao.

NOTA: O fabricante ndo é responsavel se a marcacgdo se tornar ilegivel devido a accdes efectuadas durante a instalacdo e

utilizagBes, tais como pintura, raspagem, cobertura dos tubos ou utilizacao de detergentes, sobre os tubos salvo se acordados ou
especificados pelo fabricante.
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12.1.2 A marcacdo ndo deve provocar fissuras nem outros tipos de defeitos que conduzam a nédo
conformidade com os requisitos da presente Norma.

Considera-se conforme com a presente Norma, uma marcagdo por gravacdo que reduza a espessura de
parede no maximo em 0,25 mm, desde que ndo se ultrapasse os limites da espessura de parede dados no
ponto 6.2.5.

12.1.3 Se utilizar a impressdo, a cor da informacdo impressa deve ser diferente da cor base do tubo.
12.1.4 A dimensdo da marcacdo deve ser tal que a mesma seja legivel sem ampliacéo.

12.2 Marcacdo minima requerida
Os tubos devem ser marcados com intervalos maximos de um metro, e pelo menos uma marcagdo por tubo.

A marcagdo deve estar conforme o Quadro 13.
Quadro 13 - Marcagdo minima requerida

Aspectos Marcacdo ou Simbolo
- NUmero desta norma EN 1453
- Nome do fabricante e/ou marca comercial | XXX
- Diametro nominal ex. DN 110
- Espessura de parede minima ex. 3,2
- Material PVC ou PVC-U
- Codigo da zona de aplicacao B

- Informacdo do fabricante Y

- Desempenho em clima frio 2 % (cristal de gelo)

1) Para permitir a rastreabilidade, devem ser mencionados os seguintes detalhes:
a) O periodo de producéo, ano e més, em algarismos ou em c6digo;
b) O nome ou cddigo da fabrica, se o fabricante produzir em fabricas diferentes, nacionais e/ou
internacionais.

2) Esta marcagdo aplica-se exclusivamente, aos tubos que apds ensaiados estejam conformes com a sec¢do 7.2.

12.3 Marcacéo adicional

12.3.1 Os tubos conformes esta Norma, que também estdo conformes outra(s) norma(s), podem ser marcados
adicionalmente, com a marca¢do minima requerida com essa(s) norma(s).

12.3.2 Os tubos que estdo conformes com esta Norma que estdo certificados por terceiros podem ser
marcados de acordo com essa certificacdo.

NOTA: Chama-se a atengdo para a possivel necessidade de incluir a marcagdo CE, quando exigida por lei.
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Anexo A
(normativo)

Utilizacdo de material ndo virgem
A.1 Defini¢des do material

A.1.1 material virgem

Material sob a forma de granulados ou de p6 que ndo foi submetido a qualquer utilizagdo ou transformacgéo
para além da requerida para o seu fabrico, e ao qual ndo se juntou qualquer material reprocessavel ou
reciclavel.

A.1.2 material reprocessavel proprio

Material proveniente de tubos e de acessorios, novos, rejeitados ou de aparas da producdo de que serdo
reprocessados na fabrica apds terem sido previamente processados pelo mesmo fabricante por um processo
como injeccdo ou extrusdo e cuja formulagdo completa é conhecida.

A.1.3 material reprocessavel externo
Material que se apresenta sob uma das seguintes formas:

a) Material proveniente de tubos ou de acessérios, novos, rejeitados ou de aparas, e que serdo
reprocessados ap6s terem sido originalmente processados por outro fabricante;

b) Material proveniente de produtos de PVC-U utilizados, para além dos tubos, independentemente do sitio
onde foram fabricados.

A.1.4 material reciclavel
Material que se apresenta sob uma das seguintes formas:
a) Material proveniente de tubos ou de acessorios utilizados que foram limpos e moidos ou micronizados;

b) Material proveniente de produtos de PVC-U utilizados, para além dos tubos e acessérios, que foram
limpos e moidos ou micronizados.

A.2 Material reprocessavel e reciclavel

NOTA: Na presente sec¢do o termo tubos significa tubos extrudidos.

A.2.1 Material reprocessavel préprio

E permitida, sem limitacdes, a utilizacdo de material reprocessavel proprio limpo com uma especificacio
acordada, para a producgéo de tubos.

Se for utilizado material de acessério para a producdo de tubos, este deve ser considerado como material
reciclavel.
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A.2.2 Materiais reprocessaveis externos e reciclaveis com uma especificacdo acordada

A.2.2.1 Material de tubos e acessérios de PVC-U

Material reprocessavel externo e material reciclavel com uma especificacdo acordada, proveniente de tubos e
de acessorios de PVC-U que esta disponivel em quantidade e frequéncia suficientes, poderdo ser adicionados
ao material virgem ou ao material processado internamente ou a sua mistura, para a producao de tubos, desde
gue todas as condi¢des que se seguem sejam satisfeitas:

a) Para cada material deve ser acordada a especificacdo entre o fornecedor de material reprocessavel
externo ou reciclavel e o fabricante do tubo e se aplicavel a certificacdo. Deve, pelo menos, incluir as
caracteristicas dadas no Quadro A.1. Quando sdo determinadas de acordo com 0s métodos no Quadro
A.1, os valores reais para estas caracteristicas devem estar de acordo com 0s valores acordados e as
tolerancias permitidas devem estar de acordo com os dados no Quadro A.1.

NOTA 1: E aconselhavel que o Plano da Qualidade do fornecedor do material reprocessavel externo ou reciclavel esteja conforme
com a EN ISO 9002: 1994.

NOTA 2: Para os fins de A.2.2.1 o fabricante tem a responsabilidade de declarar e de assegurar que o plano da qualidade esta
conforme, ou ndo é menos exigente, do que as especificagdes correspondentes da EN I1SO 9002:1994; ndo é indispensavel que o
fabricante seja certificado e reconhecido de acordo com a EN 1SO 9002:1994.

Quadro A. 1 — Especificagdes das caracteristicas que devem estar contempladas no caderno de encargos e das
tolerancias maximas para essas caracteristicas

Caracteristicas Tolerancias permitidas Método de Ensaio
Teor de PVC Y + 4 % do valor absoluto em massa | EN 1905
Valor-K Y + 3 unidades EN 922
Massa volimica + 20 kg/m® ISO 1183:1987
;I'/?(r;r;?%ratura de amolecimento LooC EN 727

Dimens&o das particulas ?

Os requisitos e 0 método de ensaio devem ser acordados e

mencionados na especificacdo

Natureza do estabilizante V2

Os requisitos e 0 método de ensaio devem ser acordados e

mencionados na especificacio

Impurezas ?

Os requisitos e um método de ensaio adequado ao tipo de material
e ao processo de reciclagem devem ser acordados e mencionados
na especificacdo. O método de ensaio, bem como o0s requisitos

devem ser publicados.

neste quadro.

' Se a origem do material for tubos e acessdrios produzidos de acordo com uma marca de qualidade nacional ou Europeia, ndo
é requerido verificar esta caracteristica se 0 requisito abrangido na marca de qualidade estiver de acordo com o requisito dado

2 Os requisitos adequados e os métodos de ensaio dependem do processo de reciclagem e do produto acabado

b) Cada entrega deve ser acompanhada dum certificado de acordo com 3.1 B da EN 10204:1991 que prove

a conformidade com a especificacdo acordada;

c) A gquantidade maxima de material reprocessavel externo e reciclavel que se destina a ser adicionada deve

ser indicada pelo fabricante de tubos;

d) A quantidade de material reprocessavel externo e reciclavel que é efectivamente adicionado a cada série

de producdo deve ser registada pelo fabricante de tubos;

e) O teor de PVC no produto acabado deve estar de acordo com os requisitos especificados em 4.1;
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f) Os ensaios tipo devem ser realizados sobre o produto acabado com a quantidade maxima especificada e
com cada um dos tipos de material reprocessavel externo e reciclavel que sdo objecto duma
especificacdo acordada. Estes resultados aprovados devem ser considerados como atestando também a
conformidade dos componentes contendo uma percentagem inferior de incorporacdo de material
reprocessavel externo ou reciclavel.

A.2.2.2 Materiais provenientes de produtos de PVC-U para além dos tubos e dos acessorios

Para a producéo de tubos e de acessorios é permitida a utilizacdo de material reprocessavel externo e material
reciclavel com uma especificacdo acordada, proveniente de garrafas ou perfis de janelas de PVC-U que estdo
disponiveis em quantidades e frequéncia suficientes, de acordo com as seguintes condices:

a) O material deve estar de acordo com as condi¢des referidas de a) a f), inclusivé de A.2.2.1 e com todas
as caracteristicas adicionais e requisitos referidos no Quadro A.2:

Quadro A 2 — Requisitos do material reprocessavel externo e material reciclavel de PVC-U para além dos tubos e dos

acessorios
Caracteristicas Requisito Método de Ensaio
Teor de PVC >80 % EN 1905
Valor-K 56 <valor K<70 EN 922
Massa volumica 1390 kg/m® < massa volimica < 1500 kg/m® | 1SO 1183:1987
Temperatura de S 629C EN 727

amolecimento Vicat (VST)

< 1500 mg/kg para as particulas de tamanho <
1000 pm 1)
< 1500 mg/kg para 1000 um < tamanho das
particulas < 1400 um

> 1000 pm: méx 15 %

< 1400 pm: 100 %

Origem do material garrafas ou perfis de janelas

Se o material provém de produtos de produtos ndo utilizados para os quais a formulagdo é conhecida e tal que todos os

requisitos referidos no quadro sdo satisfeitos, o material ndo tem que ser ensaiado e ndo tem que satisfazer os requisitos no
que se refere a dimensdo das particulas.

) Baseado na origem do material e no processo de reciclagem, devem ser acordados, 0 método de ensaio adequado e os
requisitos, referidos na especificagdo. O método de ensaio e os requisitos devem ser publicados.

b) O material deve estar limpo e seco;

Impurezas

Tamanho das particulas

¢) Para camadas intermédias de tubo espumado € permitida a adigdo a 100 % de material reprocessado
externo ou material reciclavel;

d) A quantidade maxima permitida de material reprocessavel externo e de material reciclavel para a
camada compacta e para 0s tubos de parede oca depende da diferenca entre o valor-K do material
virgem e dos materiais reprocessaveis ou reciclaveis, como se segue:

1 - Se a diferenca do valor-K, determinado de acordo com a EN 922, é inferior ou igual a 4
unidades é permitido adicionar até 10 % em massa;

2 - Se a diferenca do valor-K é superior a 4 unidades, ou ndo determinado, é permitido adicionar
até 5 % em massa.

NOTA: Chama-se atengdo para eventuais regulamentos nacionais no que se refere aos metais pesados, por exemplo ao cadmio.
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A.2.3 Materiais reprocessaveis externos e reciclaveis ndo abrangidos por uma especificagédo acordada

A.2.3.1 Materiais provenientes de tubos e acessdrios de PVC-U

Para a producdo de tubos é permitida a adigdo ao material virgem ou ao material reprocessavel proprio ou a
mistura destes, de material reprocessavel externo ou material reciclavel ndo abrangidos por uma
especificacdo acordada, provenientes de tubos e acessorios de PVC-U existentes em quantidades e periodos
de tempo aleatdrios, se forem respeitadas as seguintes condicdes:

a) quando este material é utilizado, a producdo deve ser considerada como, pelo menos, um lote e
ensaiado como tal;

b) o material deve estar limpo e seco;

c) para camadas intermédias de tubo € permitida a adicdo a 100 % de material reprocessavel externo
ou material reciclavel;

d) noutros casos a quantidade maxima permitida de material reprocessavel e reciclavel depende da
diferenca entre o valor-K do material virgem e do material reprocessavel externo e reciclavel como
se segue:

1 - Se a diferenca do valor-K, determinada de acordo com a EN 922, é inferior ou igual a 4
unidades, é permitido adicionar até 10 % em massa;

2 - Se a diferenca do valor-K é superior a 4 unidades, ou ndo determinada, é permitido adicionar
até 5 % em massa.

e) aquantidade de materiais reprocessaveis externos e reciclaveis que é efectivamente adicionada em
cada lote deve ser registada pelo fabricante dos tubos.

A.2.3.2 Materiais provenientes de produtos para alem dos tubos e dos acessorios de PVC-U

Os materiais reprocessaveis externos e reciclaveis, que ndo estejam abrangidos por uma especificacdo
acordada, provenientes de produtos que ndo sejam tubos e acessorios de PVC-U, ndo devem ser utilizados
para a producdo de tubos e de acessorios de acordo com esta Norma.
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EN 1401-1 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage —

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 1: Requirements for pipes,
fittings and the system

prEN 1453-22 Plastics piping systems with structured-wall pipes for soil and waste discharge
(low and high temperature) inside building - Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) — Part 2: Assessment of conformity

EN 1SO 9002:19947 Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and
servicing (1SO 9002:1994)

2) Este documento destina-se a ser publicado como ENV 1453-2 “Plastics piping systems with structured — wall pipes
for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
— Part 2: Guidance for the assessment of conformity™.

“ Nota Nacional: & data da elaboracdo desta versdo portuguesa, a EN ISO 9002:1994 foi substituida pela
EN 1SO 9001:2000, a qual possui a versao portuguesa NP EN 1SO 9001:2000.
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