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Preambulo

Este documento EN 1467:2003 foi elaborado pelo Comité Técnico CEN/TC 246 “Natural stones”, cujo
secretariado é assegurado pela UNI.

A esta Norma Europeia deve ser atribuido o estatuto de Norma Nacional, seja por publicacdo de um texto
idéntico, seja por adopcédo, 0 mais tardar até Junho de 2004, e todas as normas nacionais divergentes devem
ser anuladas o mais tardar em Junho de 2004.

Esta Norma Europeia faz parte da série de normas sobre requisitos dos produtos em pedra natural, que
incluem os seguintes documentos:

EN 1467 Natural stone products — Rough blocks — Requirements
EN 1468 Natural stone products — Rough slabs — Requirements
prEN 1469:2002 Natural stone products — Slabs for claddings — Requirements

prEN 12057:2002 Natural stone products — Modular tiles — Requirements
prEN 12058:2002 Natural stone products — Slabs for floors and stairs — Requirements
prEN 12059:2003 Natural stone products — Dimensional stone work — Requirements

Outras Normas para a pedra natural foram elaboradas pelos

CEN/TC 178:

EN 1341 Slabs of natural stone for external paving — Requirements and test methods

EN 1342 Setts of natural stone for external paving — Requirements and test methods

EN 1343 Kerbs of natural stone for external paving — Requirements and test methods

CEN/TC 128:

EN 12326-2 Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding — Part 2: Methods of

test

prEN 12326-1:2003 Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding — Part 1: Product
specification

CEN/TC 125:

EN 771-6 Specification for masonry units — Part 6: Natural stone masonry units

Outras Normas sdo relevantes para agregados para betéo, estradas, caminhos-de-ferro e obras hidraulicas (em

elaboragéo pelo CEN/TC 154).

O Anexo A € normativo.

Este documento inclui uma Bibliografia.

De acordo com os Regulamentos Internos do CEN/CENELEC, séo obrigados a implementar esta Norma
Europeia 0os organismos nacionais de normalizacio dos seguintes paises: Alemanha, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Eslovaquia, Espanha, Finlandia, Franca, Grécia, Hungria, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Paises Baixos, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Suécia e Suica.
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1 Objectivo e campo de aplicagéo

Esta Norma especifica os requisitos para os blocos em bruto de pedra natural a partir dos quais sdo
fabricados produtos utilizados na construcdo ou em monumentos comemorativos e noutras aplicacGes
similares.

N&o contempla os materiais em pedra aglomerada artificialmente, nem a colocagéo em obra.

2 Referéncias normativas

Esta Norma Europeia inclui, através de referéncias datadas ou ndo-datadas, disposicdes relativas a outras
normas. Estas referéncias normativas sdo citadas no texto, nos locais apropriados, e as normas sao listadas a
seguir. Relativamente as referéncias datadas, as emendas ou revisfes subsequentes de qualquer destas
normas, s se aplicam a presente Norma se nela incorporadas por emenda ou revisdo. Para as referéncias
ndo-datadas aplica-se a Ultima edigdo da norma referida (incluindo emendas).

EN 1936 Natural stone test methods — Determination of real density and apparent density, and of total
and open porosity

EN 12372 Natural stone test methods — Determination of flexural strength under concentrated load

EN 12407 Natural stone test methods — Petrographic description

EN 12440 Natural stone — Denomination criteria

EN 12670 Natural stone — Terminology

EN 13161 Natural stone test methods — Determination of flexural strength under constant moment

EN 13373 Natural stone test methods — Determination of geometric characteristics on units

NOTA: Para além das Normas Europeias relativas a métodos de ensaio referidas na presente sec¢do, existem mais normas que
podem ser utilizadas em estudos cientificos, mas que ndo sdo relevantes para o objectivo desta Norma.

3 Termos e defini¢des

Para os fins da presente Norma aplicam-se os termos e defini¢des referidos na EN 12670 e os seguintes:

3.1 bloco em bruto

Constitui a base da pedra utilizavel e consiste na pedra directamente obtida nas pedreiras ou a partir de
blocos erréticos, sem qualquer processamento para além da extraccdo e do esquadriamento por corte ou
lascamento.

3.2 bloco em bruto irregular
Bloco em bruto sem forma e tamanho regulares.

3.3 bloco aparelhado
Bloco em bruto com a forma aproximada de um paralelipipedo regular.
NOTA: Normalmente, a razdo obtida através da divisdo da massa de um bloco em bruto aparelhado pela sua massa volumica

aparente deve ser maior que 80 % do volume bruto; no caso de tal razdo ser igual ou inferior a 80 %, entdo o bloco é considerado
um bloco em bruto irregular.
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3.4 bloco em bruto de tamanho especifico
Bloco em bruto aparelhado com dimensdes previamente especificadas.

3.5 dimensdes de um bloco em bruto
As dimensdes de um bloco em bruto aparelhado sdo o comprimento |, a largura b e altura h. S&o fornecidas
na sequéncia indicada, em metros e com aproximacao a segunda casa decimal.

3.5.1 comprimento |
Corresponde ao maior lado medido segundo o plano do leito de pedreira, quando aplicavel.

3.5.2largurab
Corresponde ao menor lado medido segundo o plano do leito de pedreira ou perpendicularmente ao
comprimento.

3.5.3alturah
Corresponde a medida do lado perpendicular ao plano do leito de pedreira (ver Figura 1) ou ao plano que
contém o comprimento | e a largura b.

Legenda

1 - Leito de pedreira

Figura 1 — Dimens6es de um bloco em bruto

3.6 medidas brutas de um bloco em bruto
Sdo as dimens6es do menor paralelipipedo capaz de conter um bloco em bruto (ver Figura 2).
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Legenda
medidas brutas —--—-—-
medidas comerciais -------

Figura 2 — Dimens6es brutas e comerciais de um bloco em bruto

3.7 medidas Uteis de um bloco em bruto

Séo determinadas do seguinte modo: medir as dimensdes do maior paralelipipedo inscrito num bloco em
bruto, cujos lados sejam ortogonais e ndo englobem furos de perfuragdo ou outras cavidades. Os valores
resultantes definem o tamanho util do bloco.

3.8 medidas comerciais de um bloco em bruto
Sdo obtidas por reducdo de 0,05 m a cada dimens&o bruta (ver Figura 2).

4 Requisitos
4.1 Requisitos referentes as caracteristicas geométricas
4.1.1 Critérios de medicao

Todas as medicGes devem ser efectuadas de acordo com o disposto na EN 13373 e indicadas em metros, com
aproximacao a segunda casa decimal.
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4.1.2 Requisitos relativos a forma

As seis faces de um bloco em bruto aparelhado devem ser aproximadamente planas, ortogonais e paralelas
duas a duas, e materializarem a forma de um paralelipipedo. Sdo permitidos desvios pontuais da forma
paralelipipédica.

Os blocos em bruto irregulares para fins comerciais sdo caracterizados, apenas, pela sua massa (ver 4.1.4);
guando solicitado, devem ser fornecidas as medidas brutas.

Os blocos em bruto de tamanho especifico devem ter dimens@es ndo inferiores aos valores minimos e ndo
superiores aos valores maximos acordados entre o comprador e o fornecedor.

4.1.3 Requisitos relativos ao volume

O volume de um bloco em bruto deve ser fornecido em metros clbicos, com aproximacdo a trés casas
decimais. Pode ser calculado por divisdo da massa do bloco pela respectiva massa volimica aparente.

4.1.4 Requisitos relativos a massa

A massa de um bloco em bruto deve ser fornecida em toneladas, com aproximacao a trés casas decimais.
Deve ser calculada por pesagem; para blocos aparelhados, a massa aproximada pode ser calculada
multiplicando o volume do bloco pela respectiva massa volimica aparente.

4.2 Requisitos da pedra natural para blocos em bruto

As caracteristicas seguintes devem ser declaradas quando requeridas pela presente Norma ou quando
referentes as condi¢des de utilizacdo.

Os valores declarados devem ser representativos da producdo em curso; porém, devido as variacdes naturais
dos materiais em pedra natural, podem ocorrer desvios relativamente aos valores declarados, devendo o
produtor indicar o desvio previsto.

4.2.1 Denominacgéo

A denominacdo deve ser declarada sempre de acordo com a EN 12440 (ou seja, nome tradicional,
classificagdo petrogréfica, cor tipica e local de origem).

A classificacdo petrografica deve ser determinada de acordo com a EN 12407.

4.2.2 Aspecto visual
Esta caracteristica deve ser declarada quando solicitado.

A cor, venado, textura, etc., devem ser identificadas visualmente a partir de uma amostra polida de
referéncia, por exemplo. A amostra de referéncia deve ser disponibilizada pelo fornecedor.

Quaisquer variacBes visualmente observaveis, como, por exemplo, inclusbes e venados, sdo admissiveis
desde que se trate de caracteristicas intrinsecas da pedra natural em questdo e ndo afectem negativamente o
desempenho dos produtos.

4.2.3 Massa volumica aparente e porosidade aberta

Estas caracteristicas devem ser sempre declaradas.
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A massa volimica aparente e a porosidade aberta devem ser determinadas segundo o método de ensaio
descrito na EN 1936, devendo ser declarados o valor médio, o valor minimo esperado e o desvio padréo.

4.2.4 Resisténcia a flexdo
Esta caracteristica deve ser sempre declarada.

A resisténcia & flexdo deve ser determinada segundo o método de ensaio descrito nas EN 12372 ou
EN 13161, devendo ser declarados o valor médio, o valor minimo esperado e o desvio padréo.

4.2.5 Outros requisitos

Quando requerido, por exemplo quando o produto resultante for destinado a uma utilizacdo especifica,
podem ser solicitados ensaios adicionais de acordo com normas de produto relevantes (ver prEN 1469,
prEN 12057, prEN 12058, etc.).

5 Marcagao

Como informacdo minima, cada remessa deve ser acompanhada das indicacGes seguintes:
—a denominacdo da pedra natural, de acordo com a EN 12440;

—amassa e o volume de cada bloco;

—as dimens6es de cada bloco (incluindo as medidas brutas e comerciais, pelo menos).

A direcgéo do leito de pedreira de cada bloco deve ser claramente indicada, quando aplicavel.

Cada bloco deve ser inequivocamente identificado através de uma referéncia nele inscrita.

6 Avaliacdo da conformidade e controlo da producéo em fabrica

6.1 Avaliacdo da conformidade

A conformidade com os requisitos desta Norma e com os valores ou classes declaradas de comportamento ao
fogo deve ser demonstrada através da execucao de ensaios de tipo iniciais; adicionalmente, o produtor deve
exercer um controlo da producéo em fabrica (CPF) permanente e manter em arquivo o registo dos resultados,
pelo menos 2 anos.

Os valores declarados devem ser representativos da produgdo em curso, como, por exemplo, o valor minimo
esperado ou o valor minimo obtido em cada ensaio para a producéo normal.

Para a amostragem, é importante consultar o Anexo A.

Quando o produtor de blocos em bruto declara a conformidade com algumas caracteristicas incluidas numa
Norma de produto (ver prEN 1469, prEN 12057, prEN 12058, etc.), a avaliagdo da conformidade do bloco
deve incluir ensaios de tipo iniciais e o controlo da producéo em fabrica, tal como esta descrito na Norma de
produto aplicavel.

6.2 Ensaios de tipo iniciais

Os ensaios de tipo iniciais de um bloco em bruto de pedra natural, constantes no Quadro 1, devem ser
realizados quando:
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— apresente Norma seja aplicada pela primeira vez ou no inicio da producéo de um novo tipo de pedra;

— quando ocorram alteragdes significativas da matéria-prima, verificadas visualmente, ou modificacOes
significativas nos resultados do controlo da producdo em fabrica (CPF).

Podem ser tomados em conta os resultados de ensaios previamente efectuados em conformidade com os
requisitos da presente Norma (para 0 mesmo tipo de pedra, as mesmas caracteristicas determinadas pelos
mesmos métodos de ensaio, 0 mesmo procedimento de amostragem e 0 mesmo sistema de atestacdo da
conformidade).

Os resultados dos ensaios seleccionados devem ser indicados de acordo com o estabelecido na secgéo 4.2.

Quadro 1 — Lista das propriedades de blocos em bruto para ensaios de tipo iniciais

Referéncia da seccdo | Propriedades/Caracteristicas Métodos de ensaio de acordo com
a aplicar ®
421 Denominagéo EN 12440 e EN 12407
4.2.2 Aspecto visual visual
4.2.3 Massa  volimica aparente e | EN 1936
porosidade aberta
4.2.4 Resisténcia a flexdo EN 12372 ou EN 13161
% Deve ser feita referéncia a estas seccfes a fim de esclarecer que ensaio é necessario declarar.

6.3 Controlo da producdo em fabrica

6.3.1 Deve ser estabelecido e documentado um sistema de controlo da produgdo em fabrica (CPF). O sistema
de controlo da producdo em fabrica deve consistir em procedimentos de controlo interno da producéo,
devendo os resultados dos ensaios efectuados durante o CPF demonstrar que os produtos colocados no
mercado sdo conformes com esta Norma e com os valores declarados pelo produtor, em conformidade com o
disposto nas seccfes 4.1 e 4.2.

Nos casos em que 0 processamento da pedra seja susceptivel de alterar as caracteristicas do produto acabado
relativamente ao material original (por exemplo, em consequéncia do tipo de processamento ou porque sdo
utilizados produtos de reconstituicdo superficial, de preenchimento ou outros para colmatagdo de orificios,
falhas ou fracturas naturais e similares), essas circunstancias tém de ser consideradas, dentro do CPF, como
abrangidas por esta Norma.

6.3.2 O controlo interno deve consistir em verificacdes de inspeccao e ensaios regulares e na utilizacdo dos
respectivos resultados para controlo das matérias-primas, do equipamento, do processo de producdo e dos
blocos em bruto.

6.3.3 Os ensaios e verificacdes de inspeccdo devem ser realizados em conformidade com o disposto no
Quadro 2.
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Quadro 2 — Frequéncia do controlo da producdo em fabrica

Referéncia da seccéo

Caracteristicas

Frequéncia do

Métodos de ensaio de

a aplicar controlo eQertio com

4.1 Caracteristicas cada lote produzido ® EN 13373
geométricas

4.2.2 Aspecto visual visual

4.2.3 Massa volimica aparente e | de acordo com 0 EN 1936
porosidade aberta sistema de CPF, mas,

pelo menos, cada 2
4.2.4 Resisténcia a flexdo anos

EN 12372 ou EN 13161

2 O volume ou quantidade de um lote de producéo devem ser determinados pelo produtor tendo em consideracdo a quantidade
diaria produzida e o nimero de remessas referente a essa quantidade de blocos.

P Deve ser feita referéncia a estas seccées a fim de esclarecer que ensaios é necessario declarar.

Os resultados dos ensaios realizados durante 0 CPF devem demonstrar a conformidade com os requisitos
declarados, de acordo com o disposto nas secgdes 4.1 e 4.2.

6.3.4 Os registos do produtor devem incluir, pelo menos, o seguinte:

a) identificacdo do produto ensaiado;

b) informacdes sobre a amostragem (ver Anexo A):

— local e data da amostragem;

— identificacdo do lote da producdo amostrado;

— frequéncia da amostragem;

— formato e quantidade de amostras;

c) os métodos de ensaio aplicados;

d) os resultados dos ensaios efectuados;

e) o0s registos da calibracdo dos aparelhos.
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Anexo A
(normativo)

Amostragem

A.1 Generalidades

Este anexo especifica métodos para obtengdo de amostras de pedra natural em pedreiras, unidades de
transformacdo ou edificios. A amostragem em edificios pode ser necessaria se o produto em pedra natural ja
tiver sido aplicado em obra.

O objectivo da amostragem é a obtencdo de uma amostra que seja representativa das propriedades médias do
lote e da sua variabilidade.

Os métodos descritos sdo baseados em procedimentos manuais e limitam-se a pedra para edificios e outros
trabalhos de engenharia civil.

E importante que as pessoas encarregadas de efectuarem a amostragem sejam adequadamente treinadas na
aplicacdo dos métodos descritos neste documento.

Em caso de disputa, ou quando os ensaios forem realizados por mais de uma organizagéo, todas as partes
interessadas devem ter oportunidade de observar a amostragem e acordarem entre si 0 nimero de provetes
suplementares a serem colhidos.

A.2 Principios da amostragem

A amostragem e o transporte apropriados e cuidados das amostras sdo um pré-requisito para um estudo que
forneca resultados de confianca. Tera de ser colhido um nimero adequado de amostras para que se possa
obter uma boa estimativa da heterogeneidade natural do lote.

O responsavel pela amostragem deve ser elucidado sobre o objectivo da mesma.

A.3 Toma de amostras

O namero e formato das amostras dependem dos métodos de ensaio a que se destinam. O nimero e a forma
dos provetes sdo fornecidos nos métodos de ensaio relevantes.

A.4 Principios da amostragem
Antes da amostragem, deve ser preparado um plano de amostragem tendo em conta o seguinte:

— tipo de pedra natural (em conformidade com a EN 12440 e a EN 12670);

— 0 objectivo da amostragem, incluindo uma lista das propriedades a serem avaliadas;
— aidentificacdo dos pontos de amostragem;

— as dimensdes aproximadas das amostras;

— 0 numero de amostras;

— 0 equipamento de amostragem a ser utilizado;

— 0s metodos de amostragem;

— amarcacdo, embalagem e expedicdo das amostras.
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A.5 Equipamentos de amostragem

Para se efectuar a amostragem, pode ser utilizado qualquer equipamento apropriado para o corte de pedra
natural. Adicionalmente, também podem ser utilizados equipamentos de perfuracdo com carotador, com 0s
guais se podem retirar amostras carotadas.

A.6 Meétodos de amostragem

A.6.1 Generalidades

Os métodos de amostragem envolverdo inevitavelmente o pessoal habilitado para essa tarefa que trabalha
numa pedreira, unidade de transformacdo ou edificio. Devem ser seguidos os regulamentos de seguranca e
ergonomia aplicaveis.

A.6.2 Amostragem em pedreiras

A.6.2.1 Generalidades

A amostragem deve ser realizada por um técnico qualificado, com experiéncia no exame de macicos de
pedra natural. O objectivo principal da amostragem desses macicos é estabelecer, a média, a gama de
variacGes e as diferencas na estrutura e nas propriedades da pedra natural, tendo em consideracao a textura
da rocha e a estrutura geoldgica e as condi¢des de exploracao previstas.

A.6.2.2 Amostragem de rocha macica
a) ldentificacdo de anisotropias e orientagcdo das amostras

Se os estudos preliminares revelarem que a rocha possui uma textura orientada pronunciada ou uma dada
estrutura geoldgica, ndo necessariamente visiveis a escala da amostra (por exemplo, estratificacéo, estrutura
massiva, laminacdo, clivagem ou foliacdo), a amostra deve ser adequadamente marcada, assinalando esses
detalhes.

b) Amostragem para estudo petrogréfico

Para estudo petrografico, devem ser colhidas amostras de méo de todos os diferentes tipos e variedades que
caracterizam a rocha no que se refere a composi¢do mineraldgica, textura e estrutura geolégica.

Também podem ser utilizadas amostras obtidas por carotagem (testemunhos e fragmentos).

Para além das amostras de rocha sa, também devem ser colhidas amostras que mostrem os efeitos da
meteorizaco.

c) Amostragem para ensaios fisicos

Para a confeccdo de provetes para ensaios fisicos, devem ser utilizados blocos-amostra em numero e
localizagdo compativeis com os resultados obtidos com o estudo petrografico e com os métodos de ensaio
requeridos.

Os blocos-amostra devem medir aproximadamente 0,40 m x 0,25 m x 0,25 m, ou mais quando a rocha
amostrada tiver granulado grosseiro e/ou orificios de grandes dimensdes.



NP
EN 1467
2006

p. 15de 17

Recomenda-se que esses blocos sejam retirados de massas de pedra de maiores dimensdes, 0 menos possivel
afectadas pela detonacdo de explosivos. Ha que tomar providéncias para assegurar que os blocos-amostra
ndo contenham quaisquer microfissuras resultantes do processo de extracg&o.

Também podem ser cortadas amostras a partir de blocos em bruto, placas ou pedra dimensionada, sendo o
namero e as dimensdes das amostras dependente de cada método de ensaio especifico.

A.6.3 Amostragem em unidades de transformacao

A partir do produto a ser submetido a ensaios (por exemplo, placas, pedra dimensionada) deve ser obtida
uma amostra representativa da pedra natural, de tamanho e caracteristicas adequadas em funcdo da
composicdo mineraldgica, da textura e da estrutura geoldgica e tendo em conta a utilizagdo prevista para o
material.

A.6.4 Amostragem em edificios

Os pontos de amostragem devem ser seleccionados de acordo com as regras necessarias para obtencdo de
uma amostra representativa, tendo em consideracao todas as variag@es visiveis, a olho nu, nas caracteristicas
da pedra. Caso seja necessario, poderd ser suficiente retirar-se uma Unica placa para avaliacdo das
propriedades mecanicas da pedra “in situ”.

Deve ser referida a localizacdo da amostra no edificio.

A.7 Marcacéao, embalagem e remessa das amostras
As amostras ou as embalagens devem ser clara e indelevelmente marcadas. A marcacao deve incluir:
a) um codigo identificativo inequivoco, ou

b) identificacdo das amostras laboratoriais, local de amostragem, data da amostragem e denominagédo do
material.

As amostras laboratoriais devem ser embaladas e transportadas de modo a serem protegidas contra danos.

A.8 Relatdrio da amostragem

A.8.1 O encarregado da amostragem deve elaborar um relatério da amostragem para cada amostra
laboratorial ou para cada grupo de amostras laboratoriais provenientes de uma Unica origem. O relatério da
amostragem deve fazer mencgéo a esta Norma e indicar:

a) a identificacdo do relatério da amostragem (nmero de série);

b) a(s) marca(s) de identificacdo das amostras de laboratdrio;

c) adata e o local da amostragem;

d) o(s) ponto(s) de amostragem ou a identificacdo do lote amostrado;

e) uma referéncia ao plano de amostragem, preparado de acordo com o disposto em A.4;

f) o nome do(s) responsavel(eis) pela amostragem.

A.8.2 Dependendo das circunstancias, outras informagdes poderdo ser relevantes. O Quadro A.1 mostra um
exemplo de um relatério de amostragem detalhado.
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Quadro A.1 — Exemplo de um relatério de amostragem

Identificagdo do relatério da amostragem (n° de série):

Marca de identificagdo da amostra laboratorial: n°® da embalagem

Descricdo da pedra natural e do local de amostragem

Nome da pedreira, unidade de transformac&o ou edificio:

Nome do produtor:

Origem do lote:

Utilizacdo prevista da pedra natural:

Localizagdo dos pontos da amostragem:

Identificagdo do lote:

Tamanho do lote:

Outros comentarios (por exemplo, avisos, se adequado):

Descri¢do do método de amostragem

Data e hora da amostragem:

Referéncia ao plano de amostragem utilizado:

Procedimento de amostragem (por carotagem, por corte, etc.)

Finalidade da amostragem

Amostras

N° e dimensdes das amostras:

Outros comentarios:

Expedicdo das amostras:

Responsavel(eis) pela amostragem (em letra de imprensa):

Detalhes do contrato

Identificagdo do contrato:
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